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• Abfall im Wandel
• Ansatz des Thermo Recycling
• Umsetzung des Thermo Recycling
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• Umsetzung des Thermo Recycling
• Urban Mining
• Energienutzung
• Schlussfolgerung
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Zeitachse
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• Logistik 

– steigende Logistikleistung pro Element

– zu viele Abfallprodukte 

• Aufbereitung

– komplexe Verbundstoffe–
– komplexe Aufbereitungsprozesse

– hoher Energieaufwand 

– tiefer Materialgehalt

– ungenügender Wirkungsgrad

• Produktqualität

– mangelnde Qualität (Fremdstoffe)
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Aufbereitung

Metallstaub
(aufwändig zu separieren)

Metallteilchen
(einfach zu separieren)

Energie
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viele NE-Metalle schrumpfen
(Memorie-Effekt)
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Anmeldung

Ansatz des Thermo Recycling
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feine Metallteile gehen heute verloren
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Nassaustrag von Schlacke:
Metallteile < 5 mm gehen heute verloren

24. Mai 2011/DB

Trockenaustrag von 
Schlacke: 
auch kleinste Metallteile 
werden effizient separiert
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Separationswirkungsgrad > 90 %
(Al, Cu, Pb, Sn, Zn)

Gehalt von NE-Metallen in der 
Feinschlacke (0.7 – 5.0 mm) > 5 %
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Tiefer Gehalt an Mineralien
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1. 5 mm

105Urban Mining
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Metallteilchen
(einfach zu separieren)

Energie
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• Energieverbrauch MWh/y 25‘000
• Heizölersatz l/y 2‘000‘000
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CO2-zertifiziertes Gemüse dank der 
Abwärme des Thermo Recycling

116Energetisch Recycling
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Mechanische Aufbereitung

Thermo RecyclingMechanische Aufbereitung

Thermo Recycling

24. Mai 2011/DB 117Schlussfolgerung

• hoher Wirkungsgrad
• gute Produktqualität
• wirtschaftlicher Betrieb
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